[
MORE FROM WOOD. E EGLGER

0

Kompaktni desky

EGGER Kolekce
Elegantni feSeni pro interiéry dekorativnich
PR o materialu
s vysokymi naroky.



»Kompaktnidesky EGGERnabizeji
diky své konstrukci a vlastnostem
Sirokou Skalu feSeniiprointeriéry
s vysokymi naroky.“

Karel Scharnagl

(Application Engineer Compact Laminates)

Prejit rychle

Ktématu Ktématu na EGGER ‘ Zvétsit ‘ Zpét na obsah
vtomto PDF webové strance obrazek

Interaktivni obsah

»» 1. Kompaktni desky

»» 2. EGGER Kompaktni desky

»» 3. Prehled dekord
¥ 4 Prehled povrchovych struktur
¥ 5 Priklady pouziti

» 6. Technicka realizace
6.1 Obklady stén
6.2 Sprchové a sanitarni pfepazky
6.3 Stolni desky
6.4 Kompaktni pracovni desky

6.5 Dvitka nabytku

»» /. Pokyny pro zpracovani

71 PouZiti kompaktnich desek

72 Zpracovani
»» 8. Doporuceni pro CiSténf a pouZivani

» 9. Zivotni prostfedi a zdravi

»> Sluzby EGGER Kolekce dekorativnich
materiall 26+




1. Kompaktni desky

jsou dekorativni vicevrstvé kompaktni desky podle EN 438-4 (Cerné jadro),
EN 438-8 (perlmutové dekory) a EN 438-9 (barevné jadro) o tloustce 2 mm
nebo vetsi.

Jejich vlastnosti a odolnost proti vihkosti z nich ¢infidealni material pro
interiérové aplikace se zvySenym namahanim a zvlastnim dirazem na
hygienu a Cistotu. Pouzivaji se rovnéz casto ve vihkém prostredi, napriklad
v koupelnach, sanitarnich zarizenich a Satnach.
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Odolné i pfi kazdodennim
pouzivani béznych cisticich
prostredkd a chemikalit
Antibakterialni vlastnosti

povrchu v souladu s normou
ISO 22196 (=JIS Z 2801)

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. 5
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Univerzalni

Kompaktni deska je idealni pro vlhké prostfedi nebo
aplikace se zvysenym namahanim, jako jsou stoly,
pracovni plochy, obklady stén, Satny a pficky. S timto
produktem mUZete vytvofit modernf a trvanlivy design
i pro funkéni mistnosti. Jeji rozmanité moZnosti
zpracovani nabizeji prostor pro kreativni designova
feSeni.

Flexibilni pfi zpracovani

Homogenni jadro kompaktni desky je idealni pro
pfresné zpracovani. Napfiklad pro prvky vyZadujici
specifické frézovani s 3D efektem. Desku lze
frézovat, draZkovat a vrtat podle vasich poZadavkd,
a to bud' na povrchu, nebo v jadfe. Frézovani je
mozné kdekoli na desce.

Jednoduché a kvalitni

Tenké a linearni prvky vytvareji designové ladény interiér. Kompaktni deska zaujme elegantnim
provedenim v kombinaci s jeji kompaktni tlouStkou, vysokou hustotou a pevnosti.

Jedna se o atraktivni alternativu k pouziti kovu v interiérovém designu. Uni barvy a reprodukce
dfeva a materiald vam oteviraji Sirokou $kalu designovych moZnosti. Diky této rozmanitosti se
kompaktni desky stanou oblibenym prvkem pfi vaSem planovani.

Nabytek jako odlity z jedné
formy

Kompaktni desky s barevnym jadrem nabizeji tfi
atraktivni, nad¢asové dekory, diky nimZ nabytek
vypada, jako by byl odlit z jedné formy. Diky
barevnému jadru zdstavaji tupé spoje témér
neviditelné, at u? jsou zkosené ¢i zaoblené. Uzké
strany desek se stavaji designovym prvkem.

Perfektni kombinace

VétSina dostupnych dekord kompaktnich desek
je k dispozici také v podobé& laminovanych
drevotfiskovych desek, lehcenych konstrukénich
desek ¢i MDF desek, laminatd a hran. Nabidka,
ktera spojuje technicka, esteticka i ekonomicka
ocekavani.

> Podrobnosti o dostupnosti dekorti EDC26+

NENSAIER digitalnim dodacim pofadku
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Kompaktni desky maji vicevrstvou strukturu. Papiry pouZité pro tento vyrobek jsou nejprve impregnovany pryskyfici a poté
slisovany dohromady za tepla a vysokého tlaku. Typy materiald jsou v ramci EN 438 rozliSeny pomoci klasifikacniho systému se
tfemi pismeny.

0d spolecnosti EGGER miiZete ziskat nasledujici typy materiali:
EN 438-4 Kompaktni desky

% Typ CGS - Kompaktni tfida - Obecny Gcel - Standardni tfida
% Typ CGF - Kompaktni tfida - Obecny (cel - Tfida zpomalujici hotenfi

EN 438-8 Designové kompaktni desky
+ ACS - Perlmutovy laminat - Kompaktni deska - Standardnf tfida
+ ACF - Perlmutovy laminat - Kompaktni deska - Tfida zpomalujici hofeni

EN 438-9 Kompaktni desky s alternativnim jadrem
-------- % Typ BCS - Deska s barevnym jadrem - Kompaktni - Standardni tfida

Varianty produkti
Typ Tloustky (mm) Format (mm) PoZarni tfida
Kompaktni desky s cernym jadrem 3/4/5/6/8/10/12/13 | 5600/2790x2 060 Egisérni Klasifikace D-s2, dO typ
Kompaktni desky s barevnym jadrem 6/8/10/13 5600/2790x2 060
J!(élodrrr]eprzktni desky Flammex s ¢ernym 6/8/10 5600/2 790 x 2 060 (Fj’c(;iérni klasifikace B-s2, dO / B-s1,

e
2 EG G E R |<O | | | a |<J[ n | !(}0mpaktm pracovni desky s Cernym 1 4100 % 650/ 920/ 1300 PoZarnf klasifikace D-s2, dO typ
. jadrem CGS

Kompaktni pracovni desky s barevnym

d eS |<y ja 12 4100 x 650/ 920/ 1300
jadrem

*B-52,d0 (dle normy EN438-7 » standardizovana konstrukce s 30mm dfevénou podkladovou konstrukei) nebo
B-s1,d0 (individualni klasifikace » podkladova konstrukce z 6mm lati z kompaktnich desek Flammex)

VASE VYHODY

Kompaktni desky jsou osvedcenym
o o . o . o . o = Homogenni material pro precizni zpracovani :
fesenim pro pozadavky navrhi interiérd - Bez nutnosti opracovnt hran 4
se zvySenou zatézi. Kompaktni desky maji = Velky format s nizkym odpadem pfi Fezani 1
. . . o . = Komplexnirozmanitost dekor(
atrakt'\/m deSIgﬂ d \/\/ﬂ||<aJ\C| \AaSJmOSU' = Rozsiteny skladovy program s kratkymi dodacimi
lhitami
. . _ = Dostupné v dekorech sladénych s ostatnimi
\/ kombinaci s bohatou nabidkou CCoER robky ’
dekor(l a dalsich produkm Isou idealnt = MozZnost zavitovych otvor( a viech druhd
o povrchového frézovani
materlalem pro \/ase ﬂa\/rhy mteﬂer = Antibakterialni vlastnosti povrchu v souladu
s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)
= Nizké emise: ,TUV PROFICERT-product Interior®




Kompaktni desky s cernym jadrem

Diky své homogenni struktufe a odolnosti proti vihkosti
nabizeji kompaktni desky s cernym jadrem designové feseni
pro interiérové aplikace se zvySenou zatézi v komercnim
sektoru. V normach jsou oznacovany jako typy CGS nebo ACS
(perlmutové dekory).

Oblasti pouziti: Obklady stén, konstrukce kabin a pFepazek,

pracovni plochy v kancelafich a kuchynich, nemocnicni
vybaveni.

Kompaktni desky s barevnym jadrem

Diky svému barevnému jadru se hodi k vytvareni kontrast(.
Jednobarevny vzhled je dokonale zvyraznén zkosenymi prvky.
Spoje jsou témér neviditelné. Jejich struktura je shodna se
strukturou kompaktnich desek s cernym jadrem. V normach
jsou oznacovany jako typ BCS.

Oblasti pouziti: Obklady stén, konstrukce kabin a pfepazek,

pracovni plochy v kanceléfich a kuchynich, nemocnicni
vybaveni.

Kompaktni desky Flammex®

Vzhledové se podobaji kompaktnim deskam s cernym jadrem.
S pouzitim zadniho odvétravani a nehotlavé nosné konstrukce
se vyznacuji vyrazné zlepsenym chovanim pfi poZaru a jsou
klasifikovany podle EN 13501-1 jako B-s1, d0. Kompaktni desky
Flammex jsou obtizné zapalné, roztavi se pouze mirn€ a
neodkapavaji. V normach jsou oznacovany jako typy CGF nebo
ACF (perlmutové dekory).

Oblasti pouziti: Obklady stén, strop( a vyroba nabytku
v budovach nebo prostorach se zvySenymi pozadavky na
chovani pfi poZaru.

Skladba vyrobku

Overlay (pro dfevodekory
@ / a reprodukce materiald)

T— Impregnovany dekora¢ni papir

Impregnované jadrové papiry

Impregnovany dekoracni papir

Overlay (pro dfevodekory
a reprodukce materiald)

/ Impregnovany dekoraZni papir

Impregnované dekoracni papiry

= \ Impregnovany dekora¢ni papir

Overlay (pro dfevodekory
/ a reprodukce materiald)

— Impregnovany dekoraéni papir

ObtiZné zapalné jadrové papiry

Impregnovany dekoraéni papir

Overlay (pro dievodekory
a reprodukce materiald)
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Overlay (pro reprodukce deva

a materiald)
Impregnovany dekoraéni papir

Kompaktni pracovni desky s cernym . - B~
jadrem & S,

Skladba vyrobku

Impregnované jadrové papiry

Impregnovany dekoraéni papir

’ \ Overlay (pro reprodukce dfeva

a material()

Kompaktni pracovni desky o tloustce 12 mm jsou navrzeny
s frézovanym zkosenim na horni a spodni ¢asti podélnych hran.
Cerna barva jadra podtrhuje moderni design téchto pracovnich

. Frézované zkoseni na horni a spodni
desek v oblasti hran. .

strané podélnych hran

Oblast pouZiti: kuchynské pracovni desky, kancelarské stoly,
skfinky pod umyvadlem

Kompaktni pracovni desky s barevnym
jadrem B

Impregnované dekoracni papiry
Kompaktni pracovni desky o tlouStce 12 mm jsou vyrobeny

s frézovanym zkosenim na horni a spodni ¢asti podélnych
hran. Zakladni barvy bila, svétle Seda a tmavé Seda dokonale
ladi s dostupnymi dekory a podtrhuji moderni design téchto
pracovnich desek v oblasti hran.

/ Overlay (pro reprodukce material®)

Impregnovany dekoracni papir
Impregnovany dekoraéni papir

\ Overlay (pro reprodukce materiald)

Frézované zkoseni na horni a spodni
strané podélnych hran

Oblast pouziti: kuchyriské pracovni desky, kancelarské stoly,
skiinky pod umyvadlem

Informace o naSich ukazatelich udrZitelnosti (EcoFacts) naleznete na strankach s podrobnostmi o vyrobku - viz odkazy na
stranach n 10 a 12 této broZury.

Dalsiinformace naleznete na strankach s podrobnymi informacemi o vyrobku na adrese [{oRFS{IANNIACIfsELaisIRe (1S
>> Technické listy, pokyny ke zpracovani, doporuceni k €iSténT a certifikaty naleznete v €asti dokument( ke staZeni na strance
s podrobnymi informacemi o vyrobku.

MontaZzni pfisluSenstvi ke kompaktnim pracovnim deskam

Kovani pro 12 mm pracovni deskyj &snénf rohovych spojd Zadové desky

=
=
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\
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https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/compactlamworktop?country=AT
https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/compactlamworktop?country=AT
https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/wtconnector?country=AT
https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/splashback?country=AT
https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/sealing?country=AT
https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/compactlamworktopcoloured?country=AT
https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/compactlamworktopcoloured?country=AT
http://to.egger.link/kompaktni-desky
http://to.egger.link/kompaktni-desky

Kompaktni pracovni desky

Desky o tloustce 12 mm jsou zkosené na horni a spodni strané podélnych hran. To Setfi ¢as a
naklady pfi baleni. Jsou dostupné v zakladnich barvach cerné, bilé, svétle Sedé nebo tmavé
Sedé, aby ladily s pfislusnym dekorem.

Tenky design

Tenké pracovni desky se diky svému
minimalistickému vzhledu a rovnym liniim tési
stale vétSi oblibé. Kompaktni pracovni desky

Bilé jadro nabizeji atraktivnifeSeni pfipravené k instalaci.

Kombinovatelné a trvanlivé

Kuchyni oZivi pult pfiléhajici k pracovni desce nebo bar. Zde si
mdZete pfipravovat jidlo, povidat si, pracovat a ucit se - to vie
v pfipadé potfeby soucasné. Pultova plocha v kuchyni je ¢asto
Tmavé Sedé jadro oddélena od vlastni pracovni plochy jinou tloustkou materialu
nebo jinym materidlem. Tato kombinace kontrastnich vzhledl
pdsobiv navrhu jako dalsi efektni prvek.

Cerné jadro

VASE VYHODY

» Objednani vzorku

W1101* ST76 U7081* ST76 U999 ST76 H1318 ST10 H1330 ST10
Solid alpska bila Solid svétle Seda Cerna Dub divoky pfirodni Dub Santa Fe vintage

D OSJ[ u p N é d e |<O W = Odolnost vici teplotam a vlhkosti
= Uspora ¢asu a nakladt diky predem zkosenym
dlouhym hranam

= Vhodné pro vestavné dfezy a vestavné varné desky

P

= Nova Sitka 1300 mm pro kuchyiské ostrivky bez
spar

= Odolné vici mnoha Cisticim prostfedkim
a chemikaliim

Bk A R

l' . . . : T > Pomoci EGGER Virtualniho Designového Studia

H3730 ST1 FI1861* ST9 F206 ST9 F221 ST87 F244 ST76 muzete velmi S”?dno’ rydjle af”d'v'd“al”ev )

Hickory pfirodni Beton (vlhic’ago Solid Pietra Grigia Cerna Ke_ramilga Tessina Mramor andela vytvaret pracovni desky, zadové desky a bo¢ni

svétle Sedy krémova antracitovy stény. Pro vice podrobnosti kliknéte
I 7

S S - ) ) . .
g ] o > Podrobnosti o dostupnosti dekor(i kompaktnich
2 2 pracovnich desek naleznete o3

F267 ST76 F311 ST87 F8001* ST9

Kémen Bellisara Keramika antracitova Solid mramor kfistalovy * Barevné jadro

lavovésedy

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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https://www.vds-egger.com/?country=CZ&language=cs
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3. Prehled dekoru

16

2
g

Vsechny niZe uvedené dekory jsou k dispozici jako kompaktni desky, které jsou oboustranné laminované stejnym
dekorem. Pro jednotny vzhled mistnosti jsou pro téméfvsechny dekory k dispozici i dal3i vyrobky.

>> Podrobnosti o dostupnosti dekor(i EDC26+ naleznete v s{fqlellilliRelsfsEldlil ool =X | (V!

Kompaktni desky s cernym jadrem

W980 ST7 W990 ST9 W1000 ST9 W1100 ST9 W1200 ST9
Platinové bila Kristalové bila Premiové bila Alpska bila Porcelanové bila
S
=
>
)
=
U104 ST9 U114 ST9 U125 ST9 U201 ST9 U220 ST9

Alabastrové bila Zarivé Zluta Piskové Zluta Oblazkové seda Jemna béZova

INOVNKA

U250 ST9 U311 ST9 U323 ST9 U335 ST9 U444 ST9
Karamelové béZova Burgundska cervena Chilli ¢ervena Rezavé Cervena Cassis

U504 ST9 U525 ST9 U540 ST9 U599 ST9 U604 ST9
Tyrolska modra Delft modra DZinové modra Indigo modra Eukalyptové zelena

U638 ST9 uée4s6 ST9 U665 ST9 U669 ST9 U699 ST9
Salvéjové zelena Niagarska zelena Kamenna zelena Estate zelena Jedlové Seda

U702 ST9
Kasmirové seda

U705 ST9 U707 ST9 U708 ST9 U727 ST9
Angorska Seda

Hedvabné seda Svétle Seda Kamenna Seda

U732 ST9
Prachové Seda

U755 ST9
Havanna Seda

U788 ST9
Arkticka Seda

U963 ST9
Diamantové Seda

U999 ST76
Cerna

H1242 ST10
Akat Sheffield pfirodni

U740 ST9 u741 ST9 U748 ST9 U750 ST9
Taupe tmava Lavové Seda LanyZové hnéda Taupe Seda

U763 ST9 U767 ST9 U775 ST9 U780 ST9
Perlové Seda Kubanitové Seda BiloSeda Monumentalni Seda

us18 ST9 Ug99 ST9 U960 ST9 U961 ST9
Tmavé hnéda Soft ¢erna Onyxové Seda Grafitové Seda

U968 ST9 U989 ST9 U999 ST87
Uhlikové seda Cernoseda ¢

H1113 ST10 H1145 ST10 H1180 ST37 H1225 ST10
Dub Kansas hnédy Dub Bardolino pfirodni Dub Halifax pfirodni Jasan Trondheim

b :.’.-
s 1
+ - ol |
| S f
| Y |
ot 4]

H1277 ST9 H1312 ST10 H1313 ST10

NOVINKA

Akécie Lakeland svétla Dub Whiteriver piskové Dub Whiteriver Dub Bookmatch
béZovy Sedohnédy

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. 17
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NOVINKA
NOVINKA

H1318 ST10 H1330 ST10 H1357 ST10 H1367 ST17 H1384 ST17 H3734 ST9 H7604 ST17 F037 ST76 F186 ST9 F187 ST9

INOVNKA
NOVINKA

Dub divoky pfirodni Dub Santa Fe vintage Dub Spree Sedobézovy Dub Casella pfirodni Dub Casella bily Ofech Dijon pfirodni ST17 Ofech Dimaro Travertin Taormina Beton Chicago svétle Beton Chicago tmavé

svétly pfirodni Sedy Sedy

! | | | | |
WA ' \gd
Y 0

INOVNKA

i 'Ii ‘||ll

WL .rII ;

H1388 ST10 H1401 ST22 H1487 ST22 H1636 ST9 H1708 ST17 F226 ST87 F228 ST87 F237 ST76 F243 ST76 F244 ST76

Dub Casella piskovy Pinie Cascina Smrk Bramberg Tre3ef Locarno Kastan Brighton Titanit piskové bézovy Titanit antracitovy Bfidlice Cupria Mramor Candela Mramor Candela

svetlesedy antracitovy

H1710 ST10 H1732 ST9 H1910 ST9 H2033 ST10 H3012 ST22 F302 ST87 F311 ST87 F416 ST10 F417 ST10 F422 ST10

Ka3tan Kentucky Bfiza piskova Buk Willow Dub Hunton tmavy Coco Bolo pfirodni Ferro bronzovy Keramika antracitova Juta béZova Juta Seda Len bily

piskovy

H3133 ST9 H3146 ST22 H3156 ST9 H3157 ST9 H3158 ST22 F424 ST10 F433 ST10 F634 ST76 F635 ST76 F637 ST10

Dub Davos lanyZové Dub Lorenzo Dub Corbridge Sedy Dub Vicenza Dub Vicenza Sedy Len hnédy Len antracitovy Platno Sedé Platno antracitové Chromix bily

hnédy béZovosedy

rd "

= = i o>
3 3 ray
= = Yt~ N

H3170 ST9 H3171 ST9 H3303 ST10 H3322 ST10 H3331 ST10 F638 ST10 F661ST76 F662 ST76 F685 ST10 F800 ST9

Dub Kendal pfirodni Dub Kendal olejovany Dub Hamilton pfirodni Dub Rovato svétle Dub Nebraska pfirodni Chromix stfibrny Kamen Calcit piskové Kéamen Calcit Acapulco Mramor k¥istalovy

pfirodni béZovy oblazkové sedy

H3322 ST17 H3368 ST9 H3395 ST9 H3398 ST9 H3430 ST22 F812 STO y J * Barevné jadro

Dub Rovato svétle Dub Lancaster pfirodni Dub Corbridge pfirodni Dub Kendal konakovy Pinie Aland bila Mramor Levanto bily

pfirodni

I .
)
' | W1101* ST9 W1101* ST76 U7081* ST9 U9631* ST9
H3433 ST22 H3450 ST22 H3700 ST10 H3710 ST9 H3730 ST10 Solid alpska bila Solid alpska bila Solid svétle Seda Solid diamantové Seda

Pinie Aland polarni Fleetwood bily Oftech Pacifik pfirodni Oftech Carini pfirodni Hickory pfirodni

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.



4. Prehled povrchovych struktur

\ dobé pokrocilé digitalizace a mnoha vizualnich viem je ¢im dal
dulezitéjsi také hmatovy vjem. Proto nasim strukturam a povrchim
venujeme zvlastni pozornost. Pro celkovy vysledek je dulezité, aby pocit
pri dotyku povrchu bylv harmonii se vzhledem dekoru. Diky vyraznosti,
charakteru, hloubce a prirozenosti mizete zrealizovat zcela jedine¢né
projekty k naprosté spokojenosti svych zakaznikd.

ST7 Smoothtouch Fine Pearl
Povrchova struktura ST7 Smoothtouch Fine Pearl je
neutralni, dobfe vyuZitelny a spise matny povrch.

ST9 Smoothtouch Matt

Povrchova struktura ST9 Smoothtouch Matt dodava povrchim
uni barev, dievodekord a reprodukci materiali neutralnf,
sametové matny charakter.

ST10 Deepskin Rough
ST10 Deepskin Rough dodava predevsim pfirodnim

ST17 Omnipore Oiled

ST17 Omnipore Oiled je nejnovéjsi generaci nepravidelného
a pvodnim dfevodekordm autenticky drsny povrch, ktery je celoplosného dfevniho péru. Jeji zvlastnosti je velmi nizky
vSak diky souvislému matnému vzhledu spise zdrZenlivy. stupen lesku, ktery se v pdrech jevi také jako matny. Spolecné
se svétlou mikrotexturou dosahuje ST17 vzhledu a dojmu

olejovaného dfevéného povrchu.

20

ST22 Deepskin Linear

Na dotyk autenticky, matné leskly efekt povrchové struktury
ST22 Deepskin Linear dodava spise linedrnim dfevodekordm
vyrazné hluboky charakter a pfirozeny, kartacovany vzhled,
jaky je Casto vidét u jehlicnand.

ST76 Mineral Rough Matt

Povrchova struktura ST76 Mineral Rough Matt navozuje dojem
mramorovaného, mirné drsného povrchu pfirodniho kamene.
Siroké gkale reprodukci kamene, od mramoru po bfidlici,
dodava vizualné neutralni povrch s autentickym drsnym
dojmem, ktery je souc¢asné zakazniky vniman jako zndmka
urcité robustnosti.

ST37 Feelwood Rift

Povrchova struktura ST37 Feelwood Rift je synchronné
pfizpldsobena sérii dekorl Dub Halifax. Praskliny v obrazu
dekoru jsou diky autentickému charakteru povrchu obzvlasté
patrné. Diky tomu ma Dub Halifax neuvéfitelné realny vzhled
a charakter masivniho dfeva.

ST87 Mineral Ceramic

Povrchova struktura ST87 Mineral Ceramic s vyraznym matné
lesklym efektem napodobuje vzhled a dojem keramickych
dlaZdic, takZe je idealni volbou pro pracovni desky.

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. 21



5. Priklady pouziti

Koupelny

Zejména ve vlhkém prostredi, jako jsou koupelny,
potvrzuje kompaktni deska své estetické a technické
prednosti. Monoliticky dojem vytvoreny sladénym
jednobarevnym jadrem v kombinaci s odolnosti
proti vlhkosti ponechava dostatek prostoru pro vase
napady, a to jak z hlediska designu, tak i konstrukce.

Konstrukce kabin,
skfinék a Saten

Hygiena hraje ve vefejnych hygienickych zafizenich

a koupelnach hlavni roli. Kompaktni deska odolna
proti vlhkosti se snadno Cisti a ma také antibakterialni
povrch.

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. 23
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/dravotnicka zarizeni

Cistota a hygiena hraji v nemocnicich, ordinacich léka¥d a obecné ve zdravotnickych
zafizenich mimotadné dileZitou roli. Kompaktni deska s uzavienym povrchem, ktera
se pouZiva jako obklad stén nebo klasicky pfi vyrobé nabytku, nabizi podstatné
vyhody v oblasti pfechodu k hrané nebo na hrané samotné.

>> Nami testované dezinfekcni prostfedky naleznete v technickém listu
Odolnost povrchd EGGER viici dezinfekénim prostfedkim

© Fotografischellerkstatt Katharina Jaeger

Cisté prostory a laboratore

Kompaktni desky jsou také vhodné pro vybaveni riznych laboratofi
a Cistych prostor. Jsou hygienické, odolné vici mnoha chemikaliim
a maji antibakterialni povrch. V téchto oblastech je rovnéz vysoce
cenéna jejich odolnost proti vihkosti a také proti odéru, narazdim

a poskrabani.

24 VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Obklady stén, ochrana
stén a proti narazu

Zejména ve verejnych prostorach musi byt obklady stén
bezpecné a trvanlivé.

Zde boduje kompaktni deska svou stabilitou, Cistym
designem a odolnosti proti odéru, narazu a poSkrabani.

Konstrukce

schodisté

Plisobiva elegance, vysoka funkénost. Vzhled
vnéjsich stén pfipomina ocelové schodisté.

V kombinaci s teplou barvou dfeva na
schodech tvofi moderni nadcasovy celek.
Povrchy kompaktnich desek jsou odolné proti
svétlu. Stabilni material je odolny proti narazu

a ma vysokou pevnost v tahu a ohybu.

Fotografie: © Finger Treppen
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\Vyroba nabytku

Kompaktni desky zaujmou nejen svym pfitaZzlivym
vzhledem. Diky své odolnosti proti odéru, ndrazu

a poskrabani nabizi Sirokou Skalu pouziti v oblasti
vyroby nabytku a designu interiérd. U individualnich
navrhi je moZné frézovani a vrtani kdekoli na desce.
Diky barevnému jadru se i (zka strana nabytku stane
vizualné poutavou.

|

© Fotografische Werkstatt Kat aJaeger

| |
willkonmen’
lements

© Fotografische Werkstatt I<atharin5 Jaegen 5

Kuchyné

Modernizace prostfednictvim zjednoduSeni - to je to, co musi design
v dnesni dobé umét.

V kuchyni se tento trend ¢asto realizuje jako celek s jednoduchymi,
stihlymi liniemi. Kompaktni deska nabizi atraktivni a vysoce kvalitni
feSeni pro stolové a pracovni plochy.
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6. Technicka realizace

6.1 Obklady stén

Kompaktni desky jsou diky své vysoké hustoté a pfidruzené
odolnosti proti narazu idealnim feSenim pro obklady stén

v interiéru. Pro takové Gcely doporucujeme minimalni
tloustku desky 8 mm. Podkladova konstrukce by méla byt
pred aplikaci obkladu zcela sucha. Vzdy zajistéte dostatecné
vétrani ze zadnf strany desky nebo aklimatizaci desek.
Material nesmi byt vystaven plsobeni vihkosti. Pfi instalaci
vsech desek, které se maji vzajemné spojit, je nutné
dodrZovat stejny smér vzoru.
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6.1.1 Podkladova konstrukce a zadni
odvetrani
Kompaktni desky musi byt pfipevnény ke stabilni,
korozivzdorné a pevné zabudované nosné konstrukci, ktera
bezpecné unese hmotnost obkladu stény a zajisti zadni
vétrani. Pfi suché vystavbé musi byt upevnéni podkladové
konstrukce i kompaktnich desek vzdy ukotveno k ramu.
Vybér spojovacich prvkl se musi pfizpdsobit podkladové
konstrukci a hmotnosti obklad stén. Rlzné klimatické
podminky pted a za prvky vyrobenymi z kompaktnich desek
mohou vést k deformacim. Je proto nezbytné, aby obklady

stén z kompaktnich desek mély vZdy zajisténo dostatecné
vétrani ze zadnf strany, coZ umoZiiuje vyrovnani teploty
a vlhkosti. Instalace by méla byt odvétravana do mistnosti.

Pokud neni k dispozici vétrani ze zadni strany nebo je zadni
vétraci mezera mensi nez 2 cm, musi byt savé mineralni
podklady, jako jsou stény nebo omitka, pfedem oSetfeny
vodotésnou, elastickou parozabranou.

Vhodné parozabrany naleznete »» v €asti 6.1.3 Detaily
montaze

Tyto parozabrany se obvykle nanaseji natérem zabranuji
pronikani vody do zdiva, coZ je nezbytné pro aplikaci ve
vlhké mistnosti. Dal3i informace o pouZiti kompaktnich
desek ve vlhkém prostiedi naleznete »» v casti 6.2

Vertikalni laté obecné umoznuji cirkulaci vzduchu.

U horizontalné probihajicich podkladovych konstrukei musi
byt zajisténa dostatecna ventilace vhodnou konstrukei.
Podkladova konstrukce se musi vertikalné vyrovnat olovnici,
aby byla zajisténa montaz bez napéti v celé plose desky.
Vhodnymi podkladovymi konstrukcemi jsou vertikalné
usporadané dfevéné nebo hlinikové laté nebo kompaktni
desky.

Maximalni roztec kontralati a/nebo podkladové konstrukce
zavisi na zvolené tloustce kompaktnich desek. Je dllezité
zajistit, aby prostory pro pfivod a odvod vzduchu byly bez
prekazek, jen tak bude cirkulace vzduchu G¢inna. Vlhkost
povrchu, ktery ma byt obloZen deskami, by se navic neméla
vyznamné lisit od vlhkosti obkladacich desek, které se
budou instalovat.

RozliSuje se nasledujici:

- viditelné mechanické upevnéni
- skryté mechanické upevnéni
- skryté lepené upevnéni

MoZné pasky EPDM
- Paska na spoje MBE EPDM
-3 Paska na spoje Innotec EPDM

6.1.2 Moznosti montaze

Viditelné mechanické upevnéni

Upevnéni se provadi pomoci Sroubll nebo nytl na
podkladovou konstrukci. Je nutné vzit v Gvahu dostatecnou
dilataéni sparu a spravné umisténi pohyblivych a pevnych
bodd. P¥i pouZiti dfeva jako podkladové konstrukce je nutno
pouZit pasku EPDM* pro oddélent (viz obr. @). Spojovaci
prvky jsou k dispozici s lakovanou hlavou, aby ladily

s dekory. Nyty musi byt vybaveny nastavcem, ktery umozZnuje
cca. 0,2 mm vdli nytu v pohyblivych bodech.

* EPDM je zkratka pro ethylen-propylen-dienovy monomer a jedna se
o synteticky kau€uk. EPDM je velmi odolny vici UV zafent, ozénu a jingm

atmosférickym vliviim.

1 Vzduchova mezera
2 EPDM* paska

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. 31



Skryté mechanické upevnéni

Skryté upevnéni kompaktnich desek zavéSenim umoznuje
snadnou demontaZ a ve srovnani s viditelnymi zplsoby
montéaZze pdsobi vizualné atraktivnéji. Demontaz desek

je rychla a jednoducha. Kabely a potrubi instalované za
deskami jsou snadno dostupné. Dal3i vyhodou je, Ze prvky
lze pozdéji upravit v zavislosti na zvoleném montaznim
systému. Kromé toho mohou byt prvky namontované bez
napéti.

U vsech zplisobl montaZe pomoci zavéseni se musi
zachovat dostatecna vlle pro zvedani a spousténi desek.
Tento vzdusny prostor nebo ,,zavésny prostor“ zdstava
viditelny jako stinova mezera.

Doporuceni systém{ pro skryté mechanické upevnéni:
-3 Duplex GmbH

Brem Systeme GmbH

- GHKDOMO GmbH
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P¥i zavéSovani pomoci profilovych list je vodorovna
podkladni konstrukce opatfena drazkami pro upevnéni
falcové listy pfipojené ke sténovému prvku. Pro snadné
nasazeni musi byt pero falcové liSty tenci neZ drazka. Falcové
liSty na kompaktnich deskach by nemély presahovat pfes
celou sitku prvk(, mély by byt namontované pferuSované,
aby byla umoZnéna vertikalni cirkulace vzduchu. Lze bez
problém( pouZit falcové listy vyrobené napftiklad z preklizky
nebo kovovych Z-profild. Pokud nelze u tenkych prvkd
kompaktnich desek zajistit bezpecné spojeni, je mozné
pouZit dodatecné slepeni.

Pro montaz nasténnych prvkl se nabizi také kovové profily

(viz obr. @).
Zvoleny systém se musi pouZit v souladu s doporucenimi
uvedenymi vyrobcem, aby byla zajiSténa bezpecna instalace.

UPOZORNEN;:

= |nstalace kompaktnich desek musi byt vZzdy bez
jakychkoli kompromisdi.

= Je nezbytné, aby byla vlhkost na pfedni a zadni
strané kompaktnich desek udrzena v rovnovaze.

Skryté lepené upevnéni

Kompaktni desku lze také upevnit lepenim na pevné
zabudovanou nosnou konstrukci pomoci trvale pruznych
lepicich systém vyvinutych specialné pro tento Gcel. PFi
pouZiti dfeva jako podkladové konstrukce je nutné nejdfive
aplikovat zakladni natér, aby se zajistilo bezpecné pfilnuti
a vytvorila se bariéra proti vlhkosti.

Systémy se skladaji z lepidla, montazniho pasu a prislusnych
vyrobk{ pro dpravu povrchi pfed lepenim. Montazni paska je
uréena pro prvni fixaci. Trvalé upevnéni se provadi lepidlem.
Dal3i funkci montazni pasky je stanoveni spravné vzdalenosti
(viz obr. @). Zajistuje poZadovanou tloudtku vrstvy lepidla,

a tim je moZné pruzné absorbovat veSkeré pohyby desky.
Dodrzujte pokyny pro zpracovani lepidla uvedené jeho
vyrobcem.

6.1.3 Varianty montaze desek

Bez ohledu na zvolenou podkladovou konstrukci a montazni
systém jsou v praxi bézné nasledujici varianty montaze
desek, které zarucuji kontinualni a bezproblémovou
instalaci obkladd stén.

Provadéni spojt a pfechodi

Existuje mnoho moZnosti pro vytvofeni spojd nebo prechod
(viz obr. @ a7 @). Vidy je viak dlileZité zajistit, aby st&nové
prvky mély dostatek prostoru pro pfipadné rozpinani.

U provedeni na obrazcich 0.0 je tfeba pocitat s
minimalni tloustkou desky 10 mm.

Horni zakon€eni

Horni zakonceni obkladd stén musi byt v urcité vzdalenosti
od stropu, aby bylo zajisténo funkéni zadni vétrani - pouziva
se pro vnitfni ventilaci. Vzdalenost mezi stropem

a kompaktni deskou vytvafi rovnéz potfebnou dilatacni
sparu (viz obr. @).

Aby byla ventilace plné funkéni, musi vzdalenost ke stropu
odpovidat miniméalné velikosti ventilacni mezery.

Vzduchova mezera
Montazni paska

Lepidlo

@

Vzdalenost od stropu

Dolni zakonceni

Dolni zakonceni obkladd stén kompaktnimi deskami se
provadi dvéma zplsoby.

Zakonceni s mezerou od podlahy obecné

funguje stejnym zpdsobem jako zakonceni kompaktni desky.
Vzdalenost mezi kompaktni deskou a podlahou zajistuje
dostatecnou cirkulaci vzduchu za kompaktni deskou

a zabranuje hromadéni vlihkosti za obkladem stén. Musi se
viak dodrZet minimalni vzdalenost 50 mm od podlahy (viz obr.
@). Instalované sokly by mély mit co nejtenci provedenti, aby
byl k dispozici dostatecné velky ventila¢ni prdrez.

1 Vzduchova
mezera

2 Soklz obkladacek

3 Silikonovy spoj

4 Minimalni
vzdalenost od

podlahy 50 mm

Instalace zarovnana s podlahou, kterd se pouZiva predevsim
u kompaktnich desek v oblasti sprch, vyZaduje, aby kompaktni
desky nebyly pfimo na podlaze, protoZe se deska bude
rozpinat a smrstovat. Pfedem nalisovana tésnici paska
(kompresni paska) zajistuje pfi montazi potfebny odstup a
zachovava poZadovanou dilatacni mezeru desky (viz obr.
©) Vzniklou mezeru mezi kompaktnf deskou a podlahou

lze nasledné utésnit silikonovym tmelem, aby se zabranilo
pronikani vlhkosti. Aby se zlepSila pfilnavost silikonu, méla
by byt hrana kompaktni desky zkosena. V pfipadé dolniho
zakonceni musi byt ventilacni mezera co nejvétsi, aby se
dosahlo potfebné cirkulace vzduchu (viz obr. G strana 31)

o

1 Kompresni paska

2 Silikonovy spoj
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Rohové feSeni

U rohovych feSeni tvofenych kompaktnimi deskami musi byt
ve vlhkém prostredi vzdalenost mezi kompaktnimi deskami
a sténou minimalné stejna, jako je tloustka podkladové
konstrukce. Rohové spoje mezi dvéma kompaktnimi deskami
museji byt dostatecné velké, vzhledem k tomu, Ze se rozméry
desek méniv dlsledku klimatickych zmén. Pokud je nutné
rohovy spoj utésnit, napfiklad pfi pouZiti v oblasti sprch,
provadi se to opét pomoci kompresni pasky, aby se vytvofila
dostatecna dilatacni spara. Mezera mezi jednotlivymi

1 Latz kompaktnich desek

2 Kompresni paska
3 Silikonovy spoj
4

Vzdalenost od stény
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kompaktnimi deskami je chranéna proti vlhkosti navic jesté
silikonovym t&snicim spojem (viz obr. @). | zde je vhodné
zakoncit hranu zkosenim.

Prechod mezi povrchy

Jako béZné feseni ochrany proti narazim v nemocnicich se
instaluji kompaktni desky jako obloZeni stén do poloviny
vySky. Je mozZny rovny prechod z kompaktni desky na
sadrokarton (viz obr. ) nebo horni montaz. Aby bylo
zaruceno funkéni vétrani kompaktnich desek, ze jako
optické zakonceni pouZit nerezovy Ghelnik.

1 Tapetovand sadrovlaknita deska

2 Uhelnik z nerez oceli

Pfima montaz

fi CasteCném obloZeni stén se kompaktni desky obvykle
pfipeviuji pfimo ke sténé& pomoci viditelnych Sroubovych
spojl. Vzhledem k tomu, Ze zadni vétrani neni k dispozici,
je nutné mezi kompaktni desku a sténu umistit vhodnou
parozabranu. Doporucuje se maximalni vyska kompaktnich
desek 300 mm. Parozabrana musi byt aplikovana na strané
stény (viz obr. ).

o

MoZné parozabrany

Tekuté natéry
% OTTO CHEMIE: tekuta félie OTTOFLEX
» FERMACELL: tekuta félie Fermacell

Tésnici folie
-~ OTTO CHEMIE: tésnici folie OTTOFLEX

1 Parozabrana

S

6.2 Sprchové a sanitarni prepazky

Pokud se kompaktni desky pouZivaji v sanitarnich
zafizenich, je dleZité béhem projektu a instalace zajistit,
aby kompaktni desky nebyly vystaveny stojaté vodé a bylo
zajisténo dostatecné vétrani mistnosti. Je nutné pouZivat
pouze nekorodujici konstrukéni materialy a upeviovaci
prvky. PouZiti v oblastech s vysokou vlhkosti vyZaduje
mechanické zpevnéni rohovych spojd, napfiklad pomoci
hmozdinek nebo svorek, a pouZziti lepiciho systému, ktery
vytvofi vrstvu odolnou proti vodé. Pfi pouZiti v komerénim
prostfedi, kde jsou desky vystaveny zvySenému opotrebent,
musi byt minimalni vzdalenost mezi podlahou a spodni
hranou desky 120 mm. (viz obr. @)

@ 1 Vzdalenost 120 mm

Je nutné zajistit v mistnostech dostatecné vétrani a umoznit,
aby kompaktni desky mohly po pouZiti sprchového koutu
vyschnout.

Savé mineralni podvrstvy, jako jsou stény a/nebo omitka,
museji byt opatfeny zakladnim natérem vodotésnou,
elastickou parozabranou. Tyto zabrany se obvykle natiraji
Stétcem a zabranuji pronikanivody do podkladu.
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V tomto letaku jsou popsany tésnici hmoty zpracovavané

v kapalném stavu s dlazdicemi a deskami pro pouziti
vinteriéru i exteriéru, s prihlédnutim k definovanym tfidam
vystaveni G€inku vlhkosti a podkladdm. Odpovidajici
systémy izolace proti vlhkosti / parozabrany jsou k dispozici

vlevo v ¢asti ¥ MozZné parozabrany .

Tridy vystaveni G¢inku vihkosti materiall se museji
koordinovat s vyrobci nebo dodavateli. Je nutné dodrZovat

UPOZORNENI

= Utésnéni podkladu pro sprchovy obklad

= Jako podélné fezy vzdy pouZivejte prvky pro dvefe
kabiny

= Kompaktni desky nesmi byt vystaveny plsobeni
nahromadéné vlhkosti

= Je nezbytné, aby byla vlhkost na pfedni a zadni
strané kompaktnich desek udrzena v rovnovaze.

pokyny pro zpracovani od pfislusnych vyrobca.

AP ||1,1|“|| *l r;& T
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6.3 Stolnf desky

Kompaktni desky jsou velmi vhodnym materidlem pro Tloustka desky [mm] Pfesah [mm] MontaZni vzdalenost [mm]
stolni desky, napfiklad v kancelafich, konferencnich
mistnostech, 3kolach a dilnach. Tloustka desky, montazni 10 max. 100 max. 310
vzdalenosti a pfesah pres zakladni ram se museji stanovit
12 max. 150 max. 390

podle pfedpokladaného zatiZeni. Stoln desky museji mit
minimalni tlouStku 10 mm, aby byl k dispozici dostatek 3 max. 200 max. 440
materialu pro bezpe&né Sroubové spojeni (viz obr. @

). Pfipevnéni ke spodni konstrukci lze provést nékolika
zplsoby. Je diileZité zajistit montaZ bez napé&ti. Srouby

[ze prisroubovat pfimo do desky nebo se mlzZe pouZzit
Sroubovaci pouzdro. Upeviiovaci body ve spodni konstrukci
museji byt provedeny s dostatecnou vili (dilatacni sparou)
pro rozpinani materialu. Primér vrtaného otvoru by mél byt
02 aZ 3mm vétsi neZ prdmér upeviovaciho prvku

(viz obr. (B).

Montazni vzdalenost

Pfesah

Montazni vzdalenost

1 Pfi¢nik

2 Upeviiovaci prvek
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6.4 Kompaktni pracovni desky

Kompaktni desky se diky svému Stihlému designua odolnosti
proti vlhkosti velmi ¢asto pouzivaji jako kompaktni pracovni
desky v kuchynich nebo u umyvadel.

Pfi zpracovani a konstrukci kompaktnich pracovnich desek

je vSak nutné od zacatku zohlednit zmény formatu. Zmény
okolnich podminek zplisobuji smrstovani nebo rozpinani
pracovni desky. V pfipadé kompaktnich pracovnich desek je
zména formatu v podélném sméru v porovnani se zménou

v pficném sméru zhruba polovicni. Jako obecné pravidlo plati,
Ze by méla byt zajisténa dilatacni mezera 2 mm/m.

K dispozici jsou dalsi informace. Podrobné informace

NEICYATS A ELTdel >> Pokynech pro zpracovani, kapitola

6.4.1 Instalace varnych desek a drezl

Viyfezy pro varné desky nebo dfezy musi byt zhotoveny podle
rozmérl a polohovych Gdaji a/nebo pomoci montaznich
Sablon dodanych vyrobcem. Uzaviené nebo integrované
suché tésnéni vyrobce se pouziva podle pokyn( k instalaci -

viz obr. (B.

Pfi provadéni vytez(l v kompaktni pracovni desce je tfeba
dodrZovat poZadavky uvedené v nasich Pokynech pro
zpracovani (kapitola ,,\Vyfezy“), aby se pfedeslo vzniku
prasklin.
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Viyfiznuté hrany musi byt peclivé chranény proti pronikani
vlhkosti do téla desky. Je pravda, Ze kompaktni pracovni
deska ma homogenni strukturu desek odolnych proti
vlhkosti, diky cemuZ neni bezpodminecné nutné utésnéni
spar. To ale zabranuje pronikani vihkosti do korpusu.Dbejte
na spravné vystfedéni a dostatecnou bezpecnostni rezervu
v(iCi okraji fezu, zejména u varnych desek. Postupujte
podle pokynd vyrobce. Z bezpecnostnich dlivodd by varna
deska neméla spocivat na hrané fezu, protoZe za urcitych
provoznich podminek by teploty mohly vzrist az na 150 °C.

(viz obr.B).

1 Suché tésnéni

2 Upeviovaci konzola ‘ @ -E
3 Varna deska \ ' :%
4 Bezpecnostnivzdalenost od varné

desky

Klasicka montaz

Pfi instalaci a montazi béZnych dfezd nebo varnych desek je
pro kompaktni pracovni desku vzhledem k jejimu Stthlému
provedeni nutné specialni feSeni. Pro snadnou montaz se
doporuéuji montazni laté (viz obr. @). Pfed instalaci dfezu je
tfeba laté pfilepit (viz obr. ().

Pro lepeni lati by mél byt pouZit lepici systém vyrovnavajici
napétf.

Doporucena lepidla:

Adheseal Project
Powerbond XS 330
- JOWAT
Jowat 690.00
- SIKA
SikaTack Panel

ey

Zapusténa montaz

Daldi moZnostiinstalace je zapuSténa montaz dfezu nebo

varné desky (viz obr. ).V tomto pfipadé dbejte na to, aby
zlstalo alespoii 6 mm tloustky kompaktni pracovni desky

(viz obr. B).

V pfipadé hlubsich vyfezd, napfiklad pokud to vyZaduje
konstrukce varné desky, je tfeba zvazit vhodné podkladové
konstrukce, které zajisti dodatecnou podporu pracovni
desky.

1 Suché tésnéni

2 Varna deska

Vestavna montaz

Vodéodolna kompaktni pracovni deska umoZiiuje elegantni
vestavnou monté? dfezu (viz obr.). DilleZité je, aby rohové
vyfezy pro dfez byly provedeny s minimalnim polomérem 5
mm. Jednotlivé kroky montaZze se mohou liSit v zavislosti na
vyrobci dfezu. Je tfeba dodrZovat pokyny vyrobce.

Kromé nalepeni dfezu pod kompaktni pracovni desku,
které zaroven slouZi jako tésnéni, dodava vétSina vyrobcl
dfez( dalSi upeviiovaci konzoly, které slouZi jako podpora
lepeného spoje.

1 12mm lat
z kompaktni

desky
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Manipulace a mezery pfi montazi

Zbyvajici cast pracovni desky by na Zadném misté neméla byt mensinez 50 mm. Z ergonomickych diivodl by odstup mezi varnou
deskou a horni skiiffkou mél byt nejméné 300 mm. Bezpecnostni odstup udavany vyrobcem varné desky je nezbytné nutné
dodrzet. Stejna vzdalenost se doporucuje pro mezeru mezi dfezem a varnou deskou - viz obr. €.

= 300mm

50

o
[Tal

V oblasti rohovych spojd je tfeba pfi planovani vyfez( nebo
otvorti zohlednit minimalni vzdalenost 300 mm - viz obr. €.

2300 mm

Jakmile je pracovni deska sefiznuta, je tfeba pfi dalsi
prepravé dbat maximalni opatrnosti, aby nedoslo k prasknuti
desky. Kompaktni pracovni desky musi byt pfepravovany ve
svislé poloze, protoZe pfi vodorovném prenaseni desek se
mohou vyfezy snaze poskodit.

U konvencénich spodnich skfinék lze obecné pouzit
standardni konstrukci. P¥i konstrukci dfezu a / nebo sporaku
se doporuéuje instalace kovovych pfi¢nikii - viz obr. €

. Kompaktni pracovni deska je zajiSténa proti moznému
ohnutf kovovym pficnikem, protoZe pracovni desky jsou
oslabeny vyfezy pro dfez a/nebo varnou desku a kontaktni

plochy se spodnimi sk¥inkami jsou minimalizovany.

voxv o

Kromé stabilizace slouzi kovové pficniky také k upevnéni
pracovni desky nebo jinych desek - viz obr. €®.
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z 300mm
-+

ey

P T A

1z

Z bezpecnostnich a ergonomickych divod by planovani
kuchyné mélo byt feSeno s odbornikem na kuchyné a instalaci
by méla provést odborna firma. Zejména privody elektfiny,
plynu a vody musi byt provedeny vySkolenymi odborniky.

6.4.2 Pracovni deska a rohoveé spoje

Obecné plati, Ze délka pracovni desky 4100 mm umoziuje
bezesparové poloZeni, takZe spoje mezi deskami jsou
vylouceny. Na druhé strané&, rohové spoje jsou u pracovnich
desek celkem Casté. Nemély by byt oslabeny zarezy nebo
vytezy, napfiklad pro varné desky nebo dfezy. Rohové spoje
na pracovnich deskach se vyrabéji pokosem na kotoucové
pile nebo frézovanim pomoci CNC frézovacich bitd nebo
ruénich frézovacich bitl pomoci 3ablon - viz obr. @ a €.

Spoje pracovni desky a rohové spoje musi byt vyrobeny
tak, aby presné a tésné dosedly. U kompaktnich pracovnich
desek neni kvdli homogenni struktufe pracovni desky nutné
jakékoli utésnéni. Utésnéni tupych spojl a rohovych spoji
vSak mimo jiné zabranuje pronikani vlhkosti do téla desky.
Za timto celem byl pro utésnéni tupych spojl (rohovych
spojl) kuchynskych pracovnich desek specialné vyvinut tmel
EGGER. Tento pruzny tmel spolehlivé zabranuje pronikant
vlhkosti a kapalin do tupého spoje. Je odolny vici Cisticim
prostfedkdm, vodé, mastnoté, oleji atd., a je k dispozici

v bilé, Sedé, cerné a hnédé barvé. Obsah tuby 10 g je
dostatecny pro prdmérnou délku tupého spoje 650 mm -

viz obr. €.

Pracovni deska jiz ma frézované zkoseni na dlouhych
stranach. Pokud jsou pficné strany rovnéz zkosené, lze
upustit od frézovani kontur, které je obvyklé u rohovych
spojl. Zkoseni oddéluje dvé pracovni desky od sebe,

tj. zkoseni na pfedni strané pracovni desky je zamérné
zvyraznéno, stejné jako u kamennych pracovnich desek
-viz obr. @. Pokud ma byt kompaktni pracovni deska
zkracena na délku, doporucuje se pouZit zkoseni se stejnym

designem.

27)

Nanaseni tmelu zac¢ina propichnutim membranového vicka
tuby a naslednym zaSroubovanim €erného aplikacniho
nastavce - viz obr. @). Aplikaéni nastavec je poté veden
podél horni ¢asti tupého spoje pracovni desky a tésnici
hmota je rovhomérné vytlacena z tuby. lhned po nanesenf
tmelu musi byt pracovni desky spojeny a seSroubovany.
Zbytky, které by mohly uniknout, je tfeba okamZité odstranit
vhodnym Cisticim prostfedkem.
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pfislusné dekory pracovnich desek najdete v technickém

[ISOWEGGER tésnéni rohovych spojil

Jednotlivé pracovni desky jsou pfipeviiovany pomoci
mechanickych upeviiovacich systém( (spojovaci Srouby
pracovnich desek) a jsou drZzeny na misté pomoci
upeviovacich pomlcek, tzv. voditek pruzin/lamel, jakoZ

i dodatecnym lepenim. Upeviovaci pomicky musi byt vZdy
umistény ve stfedu tloustky desky. Kompaktni pracovni deska
vyzaduje diky malé tloustce materidlu pouziti specialnich
spojovacich Sroub(. Spolecnost EGGER nabizi odpovidajici
spojovaci Srouby pracovnich desek jako sadu vhodnou pro
pracovni desky o tloustce 12 mm - viz obr. €.

D

@ 47 b

o [

£

R3

Frézovany otvor v kompaktni desce pro 12 mm spojovaci
roub je frézovan 8 mm hluboko - viz obr. €.

Dalsiinformace naleznete v Technickém listu [SefefaX

SR COERNI CIANId e ElS. Pocet spojovacich

Sroubl pracovni desky je urcen Sitkou pracovni desky. BéZné

jsou dva spojovaci Srouby pro Sitku pracovni desky < 799
mm, a tfi spojovaci Srouby pro Sitku pracovni desky = 800
mm. Zarovnani tupého spoje je dosazeno pouzitim povrchu
pracovni desky jako referencni hrany pro frézovani drazek

pro voditka pruZziny a zajiSténim jejich pevného usazeni.
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Postupujte nasledovné:

1. PoloZte pracovni desky na ram skiiné a zkontrolujte, zda
spoje vzajemné sedi, v€etné voditek pruZiny a drazek.

2. Tmel (napt. tmel EGGER) nanasejte rovhomérné
a souvisle na horni frézovanou nebo fezanou hranu,
pfipadné pouZijte aplika¢ni nastavec. Méli byste to
udélat tésné pred zaSroubovanim spojovacich Sroubl
pracovni desky.

3. Spojte pracovni desky k sob€, vloZte armatury a mirné
utahnéte Srouby. Zarovnejte pracovni desky vodorovné
pomoci klinli nebo pék a svisle pomoci gumové palicky
nebo Sroub (pouZijte kryty Celisti). Po vyrovnani utdhnéte
spojovaci Srouby pracovni desky rukou. P¥i utahovani
budte opatrni, aby oba povrchy pracovni desky zlstaly
vyrovnany a tmel vystoupil ven. BEhem vytvrzovani tmelu
pracovni desky nijak nezatéZujte.

4. Prebytecny tmel ihned odstrarite. Povrch pracovni
desky ocCistéte vhodnym Cisticim prostfedkem, jako je
citrusovy Cisti¢ nebo aceton. Pozor: Aceton mdZe ovlivnit
vlastnosti povrchu, pokud je na ném ponechan delsi
dobu. Proto doporucujeme zakryt oblast tupého spoje
maskovaci paskou.

5. Pro lepenijsou vhodna nasledujici lepidla:

-3 OTTO CHEMIE
Ottocoll M500
Ottocoll M560

- INNOTEC
Adheseal Project
Powerbond XS 330

3 JOWAT
Jowat 690.00

- SIKA
SikaTack Panel

Montaznivideo ke kompaktnim pracovnim deskam

6.43 Spodni konstrukce a montaz

Pred utésnénim dlouhé hrany pracovni desky ke zdi se
ujistéte, Ze je nejen dostatecné podeprena, ale je také
spojena se spodni konstrukei. Jinak miZe dojit k naméhant,
které narusi utésnéni spoje.

Bez ohledu na zvoleny typ montaze je nutné zajistit dilatacni
mezeru 2 mm/bm. Aby se zajistilo spravné vétrani kompaktni
desky, je nutné provést horni ¢ast korpusu jako pficny
nosnik. Uzavrené horni ¢asti korpusd nejsou povoleny

a mohou zpdsobit deformaci desek po instalaci kompaktni

pracovni desky. PFi¢niky pro podkladovou konstrukei zajistuji
vhodné zadni vétrani a vyrovnavani vlhkosti v deskach. To je
nutné nejen pro horni ¢ast skiinék kuchynské linky, ale také
pro boky, které jsou navrzeny z kompaktnich desek (viz obr.

D).

1 Kompaktni pracovni deska 1300 mm

2 Pokladova konstrukce

Podkladova konstrukce mlZe byt zhotovena z laminovanych
drevotfiskovych desek nebo lati z kompaktnich desek, aby
bylo zajisténo vyrovnani vihkosti kompaktnich desek (viz
cast ,,Obklady stén“).

Spojeni bokl s pracovni deskou mlZe byt bud na pokos
(viz obr. @), nebo na tupo proti sobé& (viz obr. ). U obou
provedenf je nutné pouZit pomocné upeviovaci prvky napf.
plastové nebo dievéné lamely.

Ty by mély byt nalepeny podle obrazku a lepidlo by mélo byt
naneseno i na Gzké plochy spoje.

Desky lze s korpusem spojit bud’ Srouby nebo lepenim.

Mechanické upevnéni

Mechanickd montaz se obvykle provadi Sroubovym spojem
pres pricnik. | vtomto pfipadé musi byt kompaktni pracovni
deska predvrtana a prlmér vrtani pficniku musi byt vétsi.
Kompaktni pracovni deska se poté pfiSroubuje k pfi¢nikdm
pomoci sroubu s plochou hlavou (viz obr. €).

1 Sroub s plochou hlavou
2 Vyvrtany otvor vétsi nez Sroub
3 Pricnik

Lepené upevnéni

Dal3im zplsobem pfipevnéni kompaktni pracovni desky ke
skiinkam kuchyriské linky je lepeni. Pfi lepeni pouZivejte
trvale elasticky lepici systém s poZadovanou tloustkou vrstvy
lepidla, aby bylo mozné pruzné absorbovat jakékoli pohyby
desky.

Vhodné lepici systémy jsou obvykle navrzeny

s oboustrannou lepici paskou, kterd uréuje pocatecni
pfilnavost a tloustku lepiciho spoje, stejné jako lepidlo. Je
tfeba poznamenat, Ze na rozdil od mechanického upevnéni
vzniké u lepeného provedeni stinova mezera cca 3 mm,
kterou je tfeba zohlednit v celkovém schématu spoje
nabytku (viz obr. €9).

1 Oboustranna lepici paska
2 Lepidlo

3 Viditelna stinova mezera
4 Pricnik
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6.4.4 /akonceni u stény

Pfed utésnénim dlouhé hrany pracovni desky ke zdi se
ujistéte, Ze je nejen dostatecné podeprena, ale je také
spojena se spodni konstrukci. Jinak miZe dojit k namahani,
které narusi utésnéni spoje.

Bez ohledu na zvoleny typ montaZe je nutné zajistit dilatacni
mezeru 2 mm/bm. Aby se zajistilo spravné vétrani kompaktni

desky, je nutné provést horni ¢ast korpusu jako pficny nosnik.

Pfi montazi se ujistéte, Ze pracovni deska neni naklonéna ke
zdi. To by vedlo k hromadéni vody v oblasti spoje. OCistéte
utésnéni spoje pro aplikaci tmelu jak na pracovni desce, tak

i na sténé a predem oSetfete vhodnym pojivem v zavislosti na
pouZitém tmelu(viz obr. €p).

Jako zadovou desku je vhodné pouZit laminatem potaZenou
desku. Podrobné informace o zpracovani a instalaci

naleznete v dokumentu [ SiAd (I ELIFL e (1 dy!
desek §

> Pfejit na nejnovéjsi pokyny pro zpracovani

to.egger.link/processing-instructions-compact-laminates
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6.5 Dvitka nabytku

Dvitka by neméla mit Sitku vétsi nez vySku. Vzhledem

k tomu, Ze zmény rozmérd jsou v podélném sméru oproti
pficnému sméru pouze polovicni, doporucujeme pfitez
dvetnich kfidel z kompaktnich desek v podélném sméru.
Prilis velké rozdily v teploté nebo relativni vlhkosti mezi
pfedni a zadnf stranou dvefi mohou zp(lsobit deformaci
kompaktni desky. Z tohoto diivodu musi byt zajisténa
dostatecna cirkulace vzduchu, napfiklad pfi instalaci kabin
toalet nebo 3aten. Sitka, vyjska a hmotnost dvefi jsou
rozhodujicimi faktory pro poZadovany pocet dvefnich zavésd.
Dalsi faktory, napfiklad umisténi instalovanych dvifek nebo
ocekavané dodatecné namahani pfipevnénymi hacky na
odévy, se mohou pfipad od pfipadu liSit a je nutné je vzit

v Gvahu.

Doporucuje se provést zkuSebni montaz. Pfi vysokém
zatiZeni je moZné instalovat dalsi dvefni zavés ve
vzdalenosti max. 100 mm pod hornim zavésem. Horni a dolni
zavés by mél byt pfipevnén na dvitka ve vzdalenosti max.
100 mm, méfeno od vnéjsi hrany dvitek. Je tfeba dodrZovat
pokyny vyrobce pro zpracovani a doporuceni pro montaz.

MoZni vyrobci zavésii a kovani

~~~~~~ > Blum Expando T

------ + Hettich Sensys (tenky dvefni zavés)

------ + Specialni zavésy Hafele pro laminéatové dvete (HPL)

/. Pokyny pro zpracovani

/1 Pouzitl kompaktnich
desek

711 Skladovani

Kompaktni desky se museji skladovat v uzavienych, suchych
prostorech pfi pfiblizné 18 °C az 25 °C s relativni vlhkosti
vzduchu pfiblizné 50 % aZ 65 %. Po odstranéni plvodniho
obalu je nutné kompaktni desky uloZit celou plochou na
horizontalni, rovny a pevny ochranny podklad. Za vSech
okolnosti je tfeba se vyhnout pfimému kontaktu s podlahou
a/nebo vystaveni slunecnimu zareni. K zakryti horni a dolni
desky se musi pouZit laminovana ochranna deska (nikoli
surova drevotfiska) pfinejmensim ve stejném formatu (viz

obr. ).

Pokud neni moZné horizontalni skladovani, je nutné
kompaktni desky skladovat pod Ghlem pfiblizné 80°

s podptrnou deskou v celé plose. | pfi uskladnéni nastojato
je potfeba pouzit ochrannou desku minimalné stejnych

rozmér (vizobr.€a €9).

1 Stoh kompaktnich desek

2 Laminovana ochranna deska

/1.2 Kondicionovani

Kompaktni desky reaguji na zmény okolnich podminek
zménami rozmér. Proto by podminky skladovani

a zpracovani mély co nejvice odpovidat klimatickym
podminkdm, v nichZ se bude material nasledné pouzivat.
Pred instalaci se kompaktni desky museji kondicionovat

v odpovidajicim ¢ase a v misté instalace, a to za podminek
nasledného pouZiti. Doporuéenf pro skladovani je nutné
dodrzZovat také na stavenisti.

1 Stoh kompaktnich desek
2 Nosna opora pod Ghlem 80°

3 Laminovana ochranna deska

Spravné skladovani
kompaktnich desek

Nespravné skladovani
kompaktnich desek

713 Manipulace

Po odstranéni obalu a pfed zpracovanim je potfeba
kompaktni desky prohlédnout, jestli nejsou viditelné
poskozené. PFi pfepravé a zpracovani kompaktnich desek

je tfeba dbat zvlastni opatrnosti vzhledem k jejich velké
hmotnosti. VSechny osoby, které kompaktni desky prepravuji
nebo s nimi manipuluji, museji zdsadné pouZivat osobni
ochranné prostredky, jako jsou rukavice, ochranna obuv

a vhodné pracovni odévy. Desky se museji vzdy pouze
zvedat. Je nutné zabranit tomu, aby se desky posunovaly
nebo ptekryvaly na stranach s dekorem (viz obr. €9).

57}

Zvedani kompaktni desky
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/2 /pracovani

Vzhledem k vysoké hustoté a vyslednym feznym silam
vykazuje zpracovani kompaktnich desek ve srovnani

s jingmi materialy na bazi dfeva vy3$si opotfebeni nastroja.
Pro zajiSténi optimalniho rozfezani a zamezeni tvorby
zapachu se museji pouZivat dostatecné ostré cepele feznych
nastrojl. PouZivaji se predevsim nastroje z tvrdého kovu.

Pfi zpracovani velkych mnoZstvi a v automatizovanych
stfediscich zpracovani se doporucuji diamantové nastroje.
Za (celem dosaZeni co nejlepsich vysledka zajistéte, aby
byly cepele pouZivanych nastrojd neustale kvalitni a ostré.
Pfed zpracovanim velké vyrobni SarZe nebo pfed provadénim
narocnych projekt doporucujeme konzultaci s vyrobcem,
ktery vam navrhne nejvhodnéjsi vybér nastrojl pro
ekonomicky provoz a vyrobu.

Pfes dobrou rozmérovou stabilitu kompaktnich desek
mohou zmény okolnich podminek vést ke zménam rozmérd.
Orientace vlaknité stfedni vrstvy udava u kompaktnich desek
smérvzoru nebo zpracovanf (viz obr. €9).

Sipka ozna&uje smérvzoru/podélny smér desky.

Zmény rozmérd jsou v podélném sméru pfiblizné o polovinu
mensi neZ v pficném sméru. Zmény rozmér( je potreba

vzit v Gvahu pfi navrhu a zpracovani. Jako obecné pravidlo
plati, Ze by méla byt zajisténa dilatacni mezera 2,0 mm/m.
Rlzné klimatické podminky pfed a za prvky vyrobenymi

z kompaktnich desek mohou vést k deformacim. Je proto
nezbytné, aby obklady stén z kompaktnich desek mély vzdy
zajisténo dostatecné vétrani ze zadnfi strany, coZ umoziuje
vyrovnani teploty a vlhkosti a rovnéz nezbytnou klimatizaci.
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Smér vyroby oboustrannych dekorativnich kompaktnich
desek Ize Casto zjistit pouze z vyrobnich rozmérd. Vyjimkou
jsou dfevodekory a tiSténé dekory se zfetelnym smérem
vzoru. Pfi zpracovani pfitez( desek je dlileZité zajistit, aby
se béhem instalace vzdy shodoval smérvzoru. Vzhledem

k riziku zamény u desek po pfitezu je nutné vzdy oznacit
smér vzoru na zbytcich desky.

UPOZORNENTI:

= Je nutné vzit v Gvahu dilataéni mezeru 2,0 mm/m -
instalace kompaktnich desek musi byt provadéna
bez jakychkoli kompromisd

= Provedeni s dostatecnym zadnim vétranim —
vlhkost na pfedni a zadnf strané kompaktnich
desek musi byt udrZena v rovnovaze

= Pfiinstalaci fezanych dilll zajistéte stejny smér
vzoru

721 Formatovani a frézovani

Pro pfitez kompaktnich desek se doporucuje pouZiti
forméatovacich pil nebo stolovych kotoucovych pil. Aby bylo
pfi fezani dosazeno dobrych vysledk(, je nutné vzit v dvahu
vztah mezi poctem zub( (Z), feznou rychlosti (vc) a rychlosti
posuvu (vf). Pro dokonceni pfimo v misté instalace lze pouZit
ponorné pily a vhodnou vodici listu.

V zavislosti na priméru pilového kotouce se méni vstupni

a vystupni Ghel, a tim i kvalita fezné hrany. Pokud neni horni
fezna hrana dostatecné Cista, musi se pilovy kotou¢ nastavit
vySe. Pokud nenf Cisty fez na spodni strané, musi se pilovy
kotou€ nastavit niZe. Je tedy vZdy nutné urcit nejvhodnéjsi
nastaveni vysky pilového kotouce.

Pro obrabéni kompaktnich desek doporucujeme nastroje

s diamantovymi hroty. Vhodnost karbidovych nastrojd je
omezena. Nastroje se segmentovanymi Cepelemi by se
pokud moZno nemély pouZivat, protoZe je v oblasti pfesahu
fezu obvykle viditelné pfekryvani. Vzhledem k vysokému
feznému tlaku je mimofadné dlleZité zabezpecit obrobek

a vedeni nastrojl. Existuje mnoho moZnosti, jak profilovat

okraje. Zbyvajici stopy po frézovani lze odstranit obrouSenim.

Ostré rohy a hrany je nutné obrousit, aby se zamezilo riziku
zranéni. Stejnomé&rné barvy hrany se dosahne nanesenim
oleje bez silikonu. Olej poskytuje dodate¢nou ochranu pred
kontaminaci a neZzadoucimi oxidacni Gcinky a zajistuje tak
trvale bezvadny vzhled.

K oSetfeni kompaktnich desek napfiklad olejem bez silikonu
jsou vhodné néasledujici pfipravky:

Tekuté natéry

~% ADLER LEGNO-OL 50880FF

* HESSE PROTERRA NATURAL-SOLID-OIL GE 11254
% Rubio Oil Plus Pure (bezbarvy)

POZOR:

= Viditelna strana (strana s dekorem) nahofe

= Dbejte na spravny presah pilového kotouce

= Upravte pocet otacek a pocet zubd podle rychlosti
posuvu

= Pro dosazeni Cistych fez( na spodni strané desky
doporucujeme pouZivat predfezové kotouce

/2.2 Vrtani

Nejvhodnéjsi pro vrtani do kompaktnich desek jsou vrtaky
urcené pro plastové materialy. DodrZujte prosim specifikace
vyrobce nastrojl. Lze pouZit také spiralové vrtaky pro vrtani
do kovu nebo dfeva, ale v tom pfipad€ je potfeba sniZit
rychlost rotace a posuvu.

Pro prichozi otvory by méla kompaktni deska spocivat

na pevné zakladné, do niZ je mozné také vrtat. Musi byt
zajisténo dobré odstranéni tfisek a otfepd z vrtd. Predtim
nez vrtak projde skrz desku, je nutné snizit rychlost posuvu,
aby nedoslo k vytrZzeni materialu na strané vystupu vrtaku.
U otvor(, které neprochazeji skrz celou desku, tzv. slepych
otvor(, je minimalni zbyvajici tloustka desky 2 mm.

U vrtani otvor( rovnobéZnych s povrchem desky je miniméalni
tloustka desky, ktera musi zistat na kazdé strané otvoru,

3 mm (viz obr. €)). Nastroje pro fezani, frézovani a vrtani je
nutné vZdy vybirat ve spolupraci s vyrobcem nastrojd.

min. 2 min. 3

min, 3

» Dalsi informace najdete v doporuceni nastrojli a zpracovani pro
kompaktni desky EGGER v ¢asti dokument( ke staZeni zde:

to.egger.link/kompaktni-desky-s-cernym-jadrem
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/23 \lyrezy

Vyfezy a otvory, napfiklad pro spinace, vétraci m¥izky nebo
pristupové otvory, musi byt vZdy zaoblené, protoZe ostré
rohy mohou vést k tvorbé& trhlin (viz obr. @ a @). Vnitini
rohy museji byt fezany s vnitfnim polomérem nejméné 5mm.
VSechny hrany museji byt hladké, bez trhlin a zatez(. Drazky
a vyrezy museji byt také zaoblené, aby se zabranilo tvorbé
prasklin. Vyfezy je moZné frézovat pfimo pomoci horni frézky,
nebo je predvrtat ve vhodném poloméru a poté rozrezat od
jednoho otvoru k druhému. U zabudovanych soucasti museji
byt vytvofeny dostatecné dilatacni spary.

@ 1 Minimalni polomér5 mm

Spravné °

Chybné °

/2.4 Lepené spoje

Pfi lepeni dvou kompaktnich desek je potfeba respektovat
zmény rozmérd vlivem okolnich podminek. Aby nedochézelo
k napéti, sméji se vzajemné lepit pouze adekvatné upravené
kompaktni desky a ve stejném sméru vzoru. Pfed lepenim se
museji desky obrousit piskovanim, zbavit prachu, mastnoty
a necistot, a podle potfeby pfedem oSetfit. Je vhodné provést
zkouSku. DodrZujte pokyny pro zpracovani lepidla uvedené
jeho vyrobcem.

V zavislosti na typu aplikace je tfeba pfi lepeni dodrZovat
nasledujici pokyny:
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Lepeni rohovych spojii

Vy3Si pevnosti spojl mezi prvky z kompaktnich desek se

dosahuje kombinaci upeviiovacich prvki a lepeni, voditek
pruzZin (napf. z kompaktnich desek) nebo drazek. Dbejte na
to, abyste pfiinstalaci vSech desek, které se maji vzajemné
spojit, dodrZeli stejny smérvzoru. Obrazky @ aZ @ nize
znazorfuji, jak je moZné vytvofit urcité robustni spoje
kompaktnich desek.

~f

Drazka Drazka/ falcovani
Spoj pero — drazka Uhlova pruZina

Kovovy profil, Sroubovany Profilované spoje

Lepeni a vyroba nabytku

Vizualné silnéjsi desky lze vytvofit zdvojenim nebo
vytvofenim hran. Pfi zdvojovani se v okrajové oblasti nalepi
odpovidajici laté z kompaktni desky(viz obr. @®).

Lepeni tupych spojl, jako je tomu napfiklad pfi spojovani
dvou kompaktnich pracovnich desek, se pouZiva jako dalst
podpora pro voditka pruZin/lamely. Dalsi informace viz ¢ast
% 6.4.2 Spoje pracovni desky a rohové spoje . Zde musi byt
zajistén stejny smérvzoru nebo zpracovani jednotlivych dill
z kompaktnich desek. Pro lepeni jsou vhodna nasledujici
lepidla:

-3 OTTO CHEMIE -5 JOWAT
Ottocoll M500 Jowat 690.00
Ottocoll M560

-5 INNOTEC - SIKA
Adheseal Project SikaTack Panel
Powerbond XS 330

Spojeni s hranou/zkosenim

U tlouSték az do 100 mm nebo tehdy, pokud by dekor mél
byt viditelny na hrané desky jako esteticky prvek, miZe byt
fesenim vytvofeni hrany (viz obr. @). Nejdfive se na obou
komponentech, které se maji spojit dohromady, vytvofi
zkoseni v Ghlu 45 stuprid. Potom se obrobek poloZi licem
doll na rovnou plochu tak, aby se Spicky zkoseni dotykaly.
Na tuto sty¢nou plochu se nalepi lepici paska.

Je také duleZité zajistit, aby byl smérvzoru jednotlivych

dild shodny. Nakonec se museji oba dily opatrné obratit.
Nasledné& se aplikuje lepidlo (viz obr. @) a poté se krat3i dil
obréti nahoru (viz obr. @). AZ do ztuhnutf lepidla se musi dil
zajistit ve spravné poloze pomoci lepici pasky.

Doporucena lepidla

~3 OTTO CHEMIE -~ INNOTEC -3 WOURTH
Ottocoll P85 Repaplast Repair PUR Rapid
Ottocoll P86 Timber Fix 30
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Lepeni obkladi stén

Lepeni kompaktnich desek v oblasti obloZenf stén musT byt
provedeno trvale elastickym lepicim systémem specialné
vyvinutym pro tento Gcel. Kompaktni desku lze lepit jako
obklad stén na materialy z masivniho dfeva, Multiplex

desky nebo kovové spodni konstrukce. Musi byt zajisténa
poZadovana tloustka vrstvy lepidla, umoZiujici pruzné
absorbovat veskeré pohyby desky. K neviditelnému pfilepeni
kompaktni desky na podkladovou konstrukci doporu¢ujeme
pouzit

niZe uvedené vyrobce lepidel/lepidla:

Adheseal Project

Powerbond XS 330
- JOWAT

Jowat 690.00

SikaTack Panel

Celoplosné lepeni

PloSné lepené spoje velkych rozmérl jsou mozZné pouze ve
vyjimecénych pfipadech. Spoje, které jsou vystaveny velkému
namahani, napfiklad vlivem vibraci, narazt nebo podobnych
jevl, museji byt zpevnény mechanickymi spojovacimi prvky.

Kvdli neschopnosti materidlu absorbovat vlhkost nebo plyny

se nedoporucuje celoplodné lepeni kompaktnich desek
s laminatem.
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72.5 Sroubovy spoj

Do kompaktnich desek |ze snadno fezat zavity. Bez problémi
se daji pouZit také samorezné Srouby. Doporucujeme

Srouby s jemnym stoupanim zavitu, protoZe se tim dosahne
lepSi odolnosti proti vytazeni. Ve v3ech pfipadech je vSak
nezbytné predvrtani. Pro vysoké dodatecné zatiZeni se
doporucuje pouZit Sroubovaci pouzdro zasuvky, napt. RAMPA
typ ES nebo RAMPA typ E pro tenké kompaktni desky od 6
mm. To také umoZnuje vy33i stupen prefabrikace a snadnéjsi
demontaZ. U Sroubovych spojl rovnobéznych s Grovni desky
je tfeba dodrZet minimalné 25 mm a prdmér vrtaného otvoru
musi byt zvolen tak, aby deska nepraskala.

Povrchové Sroubové spojeni se Srouby, které prochazeji skrz
celou desku, museji mit dostatecnou vdli k vyrovnani zmény
rozmér(, zplsobené kolisanim teploty a vlhkosti. Primér
vrtaného otvoru by mél byt 0 2 aZ 3 mm vétsi neZ pramér
upeviiovaciho prvku. Timto zplisobem lze eliminovat napéti,
které vznika roztahovanim a smrstovanim materialu pfi
zmé&nach pocasi. PouZitf zapustnych roubd (viz obr. @) se
nedoporucuje, protoZe brani roztahovani desky. Misto toho
by se mély pouZit Srouby s plochou hlavou (viz obr. @). Ty
jsou k dispozici od rtiznych vyrobcl (napt. MBE) a dodavaji
se také s lakovanou hlavou.

Spravné Chybné

POZOR:

= Primérvrtaného otvoru by mél byt o 2 az 3 mm vétsi
nez prmér dfiku Sroubu

= NepouZivejte Srouby se zapustnou hlavou

= Vlytvafeni pohyblivych a pevnych bodl

Navrh pevnych a pohyblivych bodd plati pro svislé
a vodorovné prvky bez ohledu na aplikaci, viz nasledujict
strana.

Pevné body

Pevny bod slouZi k rovnomérnému rozloZeni dilatacni spary
a mél by byt umistén podle moZnosti co nejvice do stredu.
Prdmér vrtaného otvoru je stejny jako primér upeviovaciho
prvku (viz obr. @).

Na obrazcich byla na dfevéné podkladové konstrukci pouZita
tésnici paska EPDM* pro ochranu proti vihkosti.

Pohyblivé body

Praimér vrtanych otvorl pohyblivych bodl by mél byt

0 2-3 mm vét3i neZ priimér upeviiovactho prvku (viz obr. @
). Vrtany otvor musi byt zakryty hlavou Sroubu. V pfipadé
potteby je nutné pouZit podlozky.

PoZadovana ville pro rozpinani materiélu je stanovena na
zakladé nejvétsi vzdalenosti pevného bodu od hrany desky.
Priimér otvoru pohyblivého bodu se musi zvysit 0 2 mm na
kazdy metr vzdalenosti. V kazdém pfipadé musi byt Sroub
umistén presné ve stfedu vyvrtaného otvoru. V pfipadé
potfeby to lze zajistit pouZitim vhodnych vrtacich pfipravka.
Vinteriéru lze pouZit pevné vzdalenosti uvedené v tabulce.

(viz obr. ).

Doporucené pasky EPDM
—% PASKA NA SPOJE MBE EPDM

- PASKA NA SPOJE INNOTEC EPDM

* EPDM znamena ethylen-propylen-dienovy monomer. Jedna se
o synteticky kaucuk. EPDM je velmi odolny vici UV zafent,

0zonu a jinym atmosférickym vliviim.

Tloustka desky Maximalni vzdalenost upeviiovacich prvki
[mm] a[mm] b [mm]
8 790 500
10 920 670
12 960 900
13 970 920
0. 8 -
g o E
—|50. 8[)
] ©
x
x|y

20

® = pevny bod, x = pohyblivy bod
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8. Doporuceni pro
cisténia pouzivani

Diky svému hygienickému povrchu s vysokou hustotou
nevyZaduji kompaktni desky Zadnou zvlastni péci. Obecné
plati, Ze skvrny a rozlité latky, jako je ¢aj, kdva a vino atd.,
by mély byt odstranény okamzité, protoze delSi doba jejich
plsobeni zvySuje ndmahu pfi Cisténi. K Cisténi je tieba
pouZit jemné Eistici prostfedky. Cistici prostfedky nesméji
obsahovat zejména Zadné abrazivni komponenty, protoZe ty
mohou mit nepfiznivy vliv na stupen lesku, nebo by mohly
poskrabat povrch.

Pfi kazdodennim pouZivani je nutné se fidit témito pokyny:

- Povrchy kompaktnich desek by se nemély pouzivat
jako plochy pro krajeni, které mliZe zanechat fezné
stopy i na vysoce odolnych kompaktnich laminatovych
povrsich. Vidy pouZijte prkénko.

-% Je tfeba se vyhnout pokladani horkych predmétu, jako
jsou hrnce a panve na povrch kompaktni desky pfimo
zvarné desky nebo pfimo z trouby, protoZe se mize
zménit aroven lesku nebo miZe dojit k poskozeni
povrchu v zavislosti na drovni tepla. PouZivejte vzdy
teplovzdornou podloZzku.
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-+ Rozlité tekutiny se museji vzdy okamZité setfit, protoze
dlouhodobé vystaveni nékterym latkam mdze zplsobit
zménu lesklého vzhledu povrchu kompaktnich desek.
Zejména v oblastech kolem vytez(li a spojl je nutné
rozlité kapaliny vZdy rychle a dikladné odstranit.

-+ Tato doporuceni plati zejména pro matné povrchy
kompaktnich desek, protoZe ty jsou nachylné;jsi ke
stopam po pouzivani. Podrobné informace naleznete

v datovém listu

Doporuceni pro CiSténf a oSetfovani
povrch(l vyrobkl EGGER|

O /dravi a zivotni

prostredi

Pfi manipulaci s kompaktnimi deskami a jejich zpracovani
vZzdy pouZivejte osobni ochranné pomdcky (OOP).
Nasledujici informace o zdravi a Zivotnim prostredi se tykaji
zpracovani kompaktnich desek.

Emise

Zpracovani a pouziti mimo technické vlastnosti a standardni
klasifikaci kompaktnich desek mlZe zvysit emise a vést tak
k ohroZeni zdravi. Dbejte na vyznacenou emisni tfidu
vyrobku.

Pryskyfice

Pro vyrobu kompaktnich desek pouZivdme pouze
polymerované pryskyfice, které po vytvrzeni vyrobku
nevykazuji Zadné nebezpecné vlastnosti a vyrobky z nich
vyrobené jsou nezdvadné. Zejména volny melamin nenf

v kompaktnich deskach obsaZen v koncentraci, ktera by
vyvolala dalsi informaéni povinnosti, napfiklad podle
nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Kompaktni desky
navic spliiuji stavajici migracnf limity podle nafizeni (EU) ¢.
10/2011 o plastovych materialech a pfedmétech urcenych pro
styk s potravinami.

Kapitola ,Technicka realizace* byla pfipravena na zaklad€é nejlepSich
dostupnych informaci a s naleZitou péci. Uvedené informace vychazeji

z praktickych zkuSenosti a odrazeji nasi aktualni Groven znalosti.

Jejich charakter je Cisté orientacni a nepfedstavuji zaruku vlastnosti
produktu ani jeho vhodnosti pro konkrétni pouZiti. Za tiskové chyby nebo
nepfesnosti v normach nepfebirame Zadnou odpovédnost. Kromé toho
mdZe pribézny vyvoj kompaktnich desek a zmény norem &i pravnich

Zdravotni riziko v disledku tvorby prachu

Pfi zpracovani se mlzZe vytvaret prach. Existuje riziko
senzibilizace kiiZe a dychacich cest. V zavislosti na
zpracovani a velikosti ¢astic, zejména v pfipadé vdechovani
prachu, mohou existovat dal3i zdravotni rizika. PFi
hodnoceni rizik na pracovisti je tfeba vzit v Gvahu tvorbu
prachu. Zejména v pfipadé obrabécich procest (nap¥. fezéni,
hoblovant, frézovani) musi byt pouZito Gc¢inné odsavani

v souladu s platnymi pfedpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci. Pokud nenf k dispozici dostatecny odsavaci
systém, museji pracovnici pouZivat vhodné OOP na ochranu
dychacich cest.

Nebezpeci pozaru a vybuchu

Prach vznikajici p¥i obrabénf a zpracovani mlze vést

k nebezpeci poZaru a vybuchu. Je tfeba dodrZovat pfislusné
bezpecnostni a pozarni predpisy.

Recyklace
DalSiinformace o ochrané zdravi a Zivotniho prostredi
naleznete v dokumentu

Specifikace Gdajd o Zivotnim prostfedi a zdravi (EHD) -

EGGER Kompaktni desky s ¢ernym jadrem

Likvidace

Diky své velmi vysoké vyhtevnosti jsou kompaktni

desky velmi vhodné pro tepelnou likvidaci ve vhodnych
spalovnach. Obecné je tfeba fidit se mistné platnymi zakony
a predpisy upravujicimi nakladani s odpady.

pfedpist vést k technickym Gpravam. Obsah kapitoly ,Technicka
realizace“ proto nemiZe slouZit jako navod k pouZiti ani jako pravné
zavazny podklad. Plati nase VSeobecné prodejni a dodaci podminky.
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EGGER Kolekce
dekorativnich
materialt

Prostor pro 26+

Spickovy servis zakaznikum.

Jsme vaSim partnerem v kazdé fazi — od napadu az po planovani.
Siroka nabidka funkci zaru€uje bezproblémové propojeni analogového
a digitalniho svéta.

Aplikace EGGER Kolekce dekorativnich materi

Naskenujte dekor v aplikaci a hned vite: jak vypada,
kde je dostupny a jak ziskat vzorek.

ald

to.egger.link/app

Dostupnost produktd

Dodaci pofadek vam poskytne prehled o dostupnosti
a aktualni nabidce jednotlivych dekor(.

to.egger.link/dodaci-poradek

E-shop se vzorky

Vzorky si snadno objednate online —
v nasSem EGGER E-shopu.

to.egger.link/egger-eshop

Detail dekoru

Seznamte se podrobné s dekory
z EGGER Kolekce dekorativnich
materiald. Prohlédnéte si ndhled
na celou desku, 3D zobrazeni
dekoru a doporucené kombinace
dekord.

to.egger.link/prehled-dekoru

Vizualizace dekort

Kombinujte dekory pfimo ve
vizualizaci. ZaZijete, jaky dojem
dekory vytvofi v interiéru.

to.egger.link/vizualizace-dekoru

Obrazova data
dekorl

Stahnéte si vSechny dekory

z EGGER Kolekce dekorativnich

materialt do svych planovacich
nastrojd — jednoduse v portéalu

myEGGER. Navrhujte jedinecné
interiéry — bez kompromisd.

to.egger.link/dekor-data

VSechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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https://www.egger.com/en/furniture-interior-design/decorative-collection/services?country=SE#decordata
https://www.egger.com/en/furniture-interior-design/?country=SE
https://www.vds-egger.com/?country=AT&language=de
https://www.egger.com/en/shop/search?productType=EDP&country=SE
https://edc-availability.egger.services/?country=AT&language=de
https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/kollektion-dekorativ/services?country=AT#app
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